Методические указания к выполнению домашнего задания
по курсу по курсу «Моделирование физико – металлургических процессов» 

Разработка компьютерной программы для расчета параметров физико-металлургического процесса при сварке 
Порядок выполнения работы:

1. Разработать физическую (информационную) модель технологического процесса.

2.  Составить блок-схему будущей компьютерной программы.

3. Определить существующие физико-математические законы, математические модели, которые можно применить для описания исследуемого технологического процесса. Установить перечень недостающих моделей.

4. Разработать недостающие математические модели. Можно рекомендовать разработать статистические математические модели путем обработки массива экспериментальных данных. Массивы составить по литературным источникам. Возможно составление массивом по результатам машинного эксперимента с использованием имеющихся в наличии компьютерных программ по сварке. При этом использовать «план эксперимента».
5.  Составить алгоритм будущей программы: заполнить каждую ячейку блок схемы математическими моделями и установить взаимосвязь между выходными и входными результатами расчетов по моделям в ячейках схемы.

6.  Запрограммировать алгоритм программы на Microsoft Visual   C++ 6.0.
7.  Провести тестирование результатов расчетов по программе по экспериментальным результатам и данным производственного опыта.

8. Отладить программу по результатам тестирования.

9. Оформить программу в виде удобном для пользователя (инженер-исследователь, инженер-технолог): введение исходных данных,  графический, табличный вывод результатов расчета.
10. Представить компьютерную программу в электронном виде (исходные и exe файлы) и записать ее на диск.
11. Составить документ «Руководство оператора».
Содержание отчета:
1.Изложение результатов работы по пп.1-9.

2. Приложение: программа в электронном виде и Руководство оператора.

