Методические указания
к выполнению домашнего задания №1 
по курсу «Физические процессы в металлах при сварке»
Расчет основных параметров процесса кристаллизации сварного шва 

Порядок выполнения задания:

1. Привести все параметры процесса кристаллизации сварного шва и дать краткие пояснения по содержанию параметров в рукописном виде.
2. Рассчитать уравнение изотермы кристаллизации Хи (Т = Тпл (Тл)) и оси кристаллита Хк. Численные результаты расчета должны соответствовать значениям Ку = 0,01; 0,02; 0,04; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1. 

3. Рассчитать угол срастания осей кристаллита в центре сварного шва при значении Кy =0,1. 

4. Определить тип первичной микроструктуры в центре сварного шва значении Кy =0,1. 

5. После защиты пп.1-4 выполнить исследование по заданию преподавателя. 

Содержание отчета: 

1. Результаты расчета по пп.2-4. 

2. Схему кристаллизации сварного шва в определенном масштабе, одинаковом для оси ОХ и ОУ (М=2:1; 5:1; и т.п.). Схема должна быть представлена семейством изотерм из десяти Хи с шагом 0,2*ON и такого же числа осей кристаллитов Хк. Сопроводить схему исходными данными и обозначениями.

3. Результат исследования по п.5.

